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LABORATORIUM INZYNIERI MATERIAL OWEJ
ul. Okuniewska 1
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Kod identyfikacyjny /

Identification code ? Dziedzina i przedmiot badan / Field of testing and item:

- C/8 - Badania chemiczne wyrobow i materialéw konstrukcyjnych / Chemical tests of construction products
and materials

- Ji8; J/12; J/15;J/21 |~ Badania mechaniczne, badania metalograficzne wyrobéw i materiatéw konstrukcyjnych, wyrobow
ceramicznych, wyposazenia wojskowego, wyrobow z tworzyw sztucznych i gumy / Mechanical tests,
metallographic tests of construction products and materials, ceramics products, military equipment,
plastic and rubber products

- N/8; N/12; N/21 - Badania wladciwosci fizycznych materiatow konstrukcyjnych, wyrobow ceramicznych, wyrobow z
tworzyw sztucznych i gumy / Tests of physical properties of construction products and materials,
ceramics products, plastic and rubber products

Wersja strony/Page version: A

7 Kod identyfikacyjny zgodnie z zalgcznikiem do dokumentu DAB-07 dostepnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

Niniejszy dokument jest zatacznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 083 z dnia 18.11.2019 r.
Cykl akredytacji od 09.01.2023 r. do 06.02.2027 r.
Status akredytacji oraz aktualno$¢ zakresu akredytacji mozna potwierdzié na stronie internetowej PCA www.pca.qov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AB 083 of 18.11.2019
Accreditation cycle from 09.01.2023 to 06.02.2027
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 083

Laboratorium Inzynierii Materiatowej

ul. Okuniewska 1; 05-070 Sulejéwek

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Metale, stopy metali
Wyroby z tworzyw metalicznych

Twardosé HBW
Zakres: $rednica kulki 2,5 mm, 5 mm
Metoda Brinella

PN-EN 18O 6506-1:2014-12

Twardoé¢ HRB, HRC
Zakres: skala B, C
Metoda Rockwella

PN-EN ISO 6508-1:2016-10

Twardosé HV
Zakres: HV 5, HV 10, HV 30
Metoda Vickersa

PN-EN ISO 6507-1:2018-05

Praca famania
Zakres: KV2; KU;
Poczgtkowa energia miota: 300 J
Temperatura badania:

(23+5)°C

temperatura obnizona do -40 °C
Préba udarnosci sposobem
Charpy'ego

PN-EN ISO 148-1:2017-02

Wiasnosci mechaniczne:;

- umowna granica plastycznosci R,
- wyrazna granica plastycznosci Re,
- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm

- wydiuzenie A

- przewezenie Z

Zakres: sifa F do 250kN

Préba rozciggania w temperaturze
pokojowej

PN-EN ISO 6892-1:2020-05
Metoda B

Stopy zelaza

Zawarto$¢ pierwiastkow:
C, Mn, 8i, P, S, Cr, Ni, Cu, Mo, V, Al,

W, Ti, Mg

Zakres:

C (0,01-1,5) %
Mn (0,01 -1,7)%
Si (0,01-2,5)%
P (0,005-0,1) %
S (0,005-0,1) %
Cr (0,01 -20,0) %
Ni (0,02-12,0) %

Cu  (0,01-0,4)%
Mo  (0,01-4,0)%

\'% (0,01-0,6)%

Al (0,005-0,2) %
W (0,01 -2,0)%
Ti (0,01-0,3)%

Mg (0,01-0,1)%

Metoda:

Emisyjna spektrometria atomowa ze
wzbudzeniem iskrowym

PN-H-04045:1997
PB 05/LIM, wyd. 4 z 17.03.2021 r.
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Zakres akredytaciji Nr AB 083

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dzialalnosci/
badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyroby metalowe, metalowo-
gumowe, gumowe, elastomerowe,
wykonane z tworzyw sztucznych,
kompozytéw i ceramiki

Wiasnosci mechaniczne:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm
- wydtuzenie A

Zakres: sila F do 250 kN

Préba rozciagania w temperaturze
pokojowe;j

PN-EN ISO 6892-1:2020-05
Metoda B
PB 14/LIM, wyd. 4 z 17.03.2021 .

Metale, stopy metali, niemetale,
ceramika, materiaty tekstylne,
kompozyty polimerowe, tworzywa
sztuczne, guma

Mikrostruktura

Cechy przetomu

Sktad chemiczny: - analiza jakosciowa
Skaningowa mikroskopia elektronowa

PB 30/LIM, wyd. 4 z 17.03.2021 r.

Odpornos¢ na warunki klimatyczne
Zakres:

- temperatura (-50 + 150) °C
- wilgotno$¢ wzgledna do 98 %

PB 41/LIM, wyd. 4 z 17.03.2021 r.

Metale, stopy metali, niemetale,
ceramika, kompozyty, tworzywa
sztuczne

Geometria powierzchni:

- chropowatos¢

- falisto$é

Metoda profilometrii stykowej

PN-EN ISO 4287:1999
PN-EN ISO 21920-2:2022-06
PN-74/M-04255

Materialy konstrukcyjne, w tym
pancerze i ostony pancerne

Dodatkowe oslony przeciwpancerne

Oszklenie kuloodporne
Drzwi, okna, zaluzje i zastony

Kuloodpornosé

Zakres: kaliber pocisku do 30 mm
Metoda badania odpornosci na
przebicie pociskami

STANAG 4569, edycja 3
PN-EN 1523:2000

PN-EN 1063:2002

PB 11/LIM, wyd. 5 z 17.03.2021 r.

Granica ochrony balistycznej V50
Zakres: pociski i odtamki standardowe
Metoda badania odpornosci na
przebicie

MIL-DTL-46100E z 11.02.2009
MIL-DTL-12560K z 11.09.2020
PB 46/LIM, wyd. 2 z 17.03.2021 r.
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PCA Zakres akredytacji Nr AB 083

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 083

Status zmian: wersja pierwotna — A

Zatwierdzam status zmian

dnia: 09.01.2023 r.
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